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Introduzione

I frammenti di pietra ollare recuperati nello sca-
vo ammontano ad oltre 1300 corrispondenti ad
almeno 400 esemplari sulla base anche-della de-
terminazione dei fondi e dei bordi in alcuni casi
costituiti da pit frammenti assemblati, mentre il
resto delle pareti (oltre 550) non sono riferibili
con certezza ad altrettanti singoli esemplari.
La estrema frammentarietad del materiale,
soprattutto rifcribile agli strati di copertura
e abbandono dell’abitato e ai fossati, ha per-
messo di assemblare il 30% dei frammenti a
disposizione.

Il ridotto arco cronologico, riferibile alle fasi
di vita dell’insediamento medievale fortificato
di X sec., offre Popportunita di delineare un
quadro puntuale della cultura materiale. La
presenza dell’alta quantita di pietra ollare con-
ferma la vitalita della produzione delle botte-
ghe dilavezzi dell’arco alpino ancora nci secoli
centrali del tedioevo; le nostre attestazioni
confermano una organizzazione nella distri-
buzione che, oltre a comprendere i mercati
cittadini dove maggiori erano le opportuniti
di commercializzazione, coinvolgeva pure quei
centri “minori” inseriti perd in un sistema di
scambi che faceva essenzialmente riferimento
alla navigabilita dei canali di pianura’.

Lalta specializzazione della produzione & poi
confermata dalla presenza di contenitori stan-
dard, con forme che si ripetono anche nella
dimensione ¢ con simili tipi di lavorazione
della superficie.

Gruppi petrografici®

La quasi totalita dei frammenti di pietra ol-
lare recuperati ad una analisi macroscopica
corrisponde ai talcoscisti di color grigio/grigio-
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chiaro, quasi sempre di grana fine, con gradi
differenti di durezza e scistositd e generica-
mente appartenente al gruppo C p comunque
provenienti dalle Alpi centro-occidentali (si
tratta di circa il 97% delle restituzioni).

Il 2,8% circa, corrispondente a 38 frammenti
per 26 esemplari, ¢ riferibile ad un tipo ano-
malo, piuttosto raro, avvicinabile per compo-
sizione alla granulite del tipo H, documentato
in prevalenza nell’alta valle del Rodano.

Un solo esemplare (da US 643) & un calcare
microcristallino, bianco, con le stesse caratteri-
stiche di lgvorazionc ¢ di tipologia dclla forma
dei recipﬁti in pietra ollare.

/ . oled Jeca vl
}/e Caratteristiche delle-restituzions

Gli esemplari di S. Agata Bolognese si riferi-
scono a tre varianti specifiche per le dimen-
sioni della stessa forma: le pentole di piccole
dimensioni, tra cui contenitori particolarmente
piccoli spesso denominati “bicchieri”; le pen-
tole di medic dimensioni; l¢ pentole di grandi
dimensioni. Non si notano infatti particolari
differenze nel tipi attestati in riferimento alle
fasi documentate nello scavo.

Questo panorama di tipi morfologici caratte-
rizza la produzione di pietra ollare dei secoli
centrali del Medioevo, documentando una
netta diminuzione delle forme rispetto al pe-
riodo precedente. Scompare infatti la notevole
varietd di forme di pietra ollare caratteristica
dci contesti tardo-antichi ¢ del primo altome-
dioevo, quando alla produzione di pentole
di dimensioni diverse, con parete a profilo
cilindrico, si affiancano contenitori a parete
decisamente tronco-conica, esemplari con pa-
rete a profilo convesso, tegami a basso fianco
e una notevole casistica di coperchi.

La diminuzione delle forme di pietra ollare non

' Le alte attestazioni di pietra ollare nei centri padani cominciano in genere a diminuire dal XIIT sec., quando sono
introdott sul mercato nuove produzioni ceramiche locali. A questo proposito si veda Pirrisoria pereentuale di presenza di pictra
ollare sul torale dei materiali (solo 1'1%) attestara negli scavi urbani di Ferrara in contesti di XTI sec.: LIBRENTI 1992, p. 38.

* Ringrazio vivamente Tiziano Mannoni che ha preso visione di alcuni campioni di pietra ollare, due dei quali sono
stari sottoposti ad una analisi microscopica su sezione sotrile.
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¢ certamente legata alla minore funzionalita

della materia prima, utilizzata per secoli per
Ale-sue caratteristiche di lento riscaldamento e

lento raffreddamento, elevata resistenza alle
alte temperature, bassa porosita che evita
’assorbimento anche dei liquidi. Molto pro-
babilmente in questa fase di produzione si va
ad instaurarc un processo di specializzazionce ¢
standardizzazione dei manufatti in pietra ollare
nel servizio tipico da cucina, che per alcune
funzioni vengono sostituiti da contenitori di
altro tipo.

Se la precipua funzione dei lavezzi & I'uso sul
fuoco per la cottura dei cibi, in contesti piu
antichi sono stati comunque documentati vasi
con probabili funzioni differenti sulla base
dell’analisi della forma: contenitori-versatoio
per la conscrvazionce a caldo di cibi liquidi o
semi-liquidi (ALBERTI 2001, tav. XLVIII, 12);
contenitori da fuoco e da portata (ALBERTT

Tl servizio da fuoco in pietra ollare ricostruibile
a S. Agata ¢ ridotto quindi ad una sola forma,
la pentola, con tre varianti dimensionali ma
evidentemente con la medesima funzione di
contenitore da cottura, probabilmente con
limitate eccezioni pili avanti analizzate. Le re-
stituzioni ccramiche dcllo stesso contesto sono
relative in quantitd maggiore a contenitori ad
impasto grezzo: olle, tegami, catini-coperchio;
almeno per quanto riguarda le olle ed alcuni
tipi di tegame si presume che 1’uso in cucina
sia sostanzialmente quello delle pentole in
pietra ollare.

T.c uniche restituzioni di ccramica da mensa
del castello si riferiscono ai pochi frammenti di
ceramica invetriata e sempre relativa a forme
chiuse (boccali). E quindi evidente il vuoto nel
servizio da mensa che riguarda i contenitori da
portata ed eventualmente individuali,jmentre
pesile restituzioni del vetro esse completano il
servizio per i contenitori da liquidi. La totale
assenza del servizio da mensa fa presupporre
I’uso di altro tipo di materiale, come il legno e
il metallo,per la portata ¢ la conservazionc di
alcuni tipi di alimenti. Questo potrebbe anche
giustificare la perdita di buona parte delle
forme di pictra ollare, soprattutto di quelle
non necessariamente usate sul fuoco e che po-
trebbero essere state sostituite, in questa fase,
dai vasi in metallo.

I vasi in pietra ollare documentati in questo
contesto sono sempre prodotti con la tecnica
detta “a cipolla”, che utilizza un singolo pane
di pictra per la costruzione di contenitori in

~_2001, tav. XLVIIL, 10).

ANTONIO ALBERTI

successione di dimensioni diverse, poi lavorati
al tornio. U'impronta dello stacco del pane
dalla superficie interna del fondo, poi regola-
rizzato con strumento a punta o a scalpello,
testimonia questo tipo di lavorazione.

La standardizzazione delle forme e la rinuncia
alla completa levigatura delle superfici dei
pczzi, sostituita spesso da una resa al tornio,
potrebbe essere il risultato di una velocizzazio-
ne della produzione e quindi di un aumento del
volume della stessa. In effetti la quantita degli
esemplari simili per dimensione e per tipologia
documentati nell’insediamento fa pensare a
partite di lavezzi provenienti dalla stessa area
produttrice se non dalla stessa bottega. Si pud
perfino pensare che le tre tipologie dimensiona-
li documentate siano il risultato della produzio-
ne da un unico panc dclla tecnica “a cipolla”.
E comunque certo che la costante variazione
dimensionale ¢ la simile forma possano essere
messe in relazione con la maggiore facilita di
carico di un’alta quantita di esemplari, impilati
I'uno sull’altro nel ristretto spazio ricavato
sulle chiatte in navigazione su fiumi o cana-
li, durante il trasporto anche di altri tipi di
prodotti. A questo riguardo la posizione del
nostro castello, vicino ad un corso d’acqua,
circondato da un canalc ¢ con la presenza di
un attracco, facilitava Iarrivo di merci anche
da localita lontane.

I tipi morfologici

Sulla base della misurazione di bordi e/o fondi
di oltrc duccento csemplari si pud indicativa-
mente proporre una suddivisione percentuale
di atrestazione delle tre varianti documentate:
il 15% circa si riferiscc a pentole di piccole
dimensioni} il 54% alle medie e il 31% ai
contcnimr?jai grandi dimensioni.

I diametri dei bordi attestati tra gli esemplari
misurabili variano tra 12 e 30 cm, con punte
di maggiore frequenza di 24 cm; per i fondi i
valori oscillano tra 8 e 28 cm, con punte per
i14 ci24 cm c un massimo di 13 cscmplari
che misurano 22 cm di diametro del fondo.
Pur nella omogeneita delle misure attestate si e
reso necessario il raggruppamento entro range
di valori stabiliti per determinare almeno tre
tipologie di riferimento.

Sul totale degli esemplari determinati solo il
4% (16) presenta restauri con fori passanti
praticati sul fondo o sulla parete del pezzo, in
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tav.

alcuni casi con ancora conservato il chiodo o
il perno frammentario in ferro usato in origine
per riassemblare contenitori rotti o solo incri-
nad. Di questi, due sono piccole pentole, una
media e quattro di gradi dimensioni.

Pentole di piccole dimensioni (tav 1 1-7)

Contenitori di forma aperta, parete a profilo
cilindrico o leggermente tronco-conico, fondo
sempre convesso; le dimensioni si riferiscono a
un diametro del bordo compreso fra 12 e 15 cm
e un diamctrg_!iondo tra 8 ¢ 14 cm. In questo
gruppo sono considerati anche i tipi partico-
larmente piccoli denominati impropriamente

“bicchieri”. Questi esemplari con diametro_L ZJE[

fondo intorno ai 9 cm potrebbero invece es-
sere stati usati come contenitori da fuoco. Un
esemplare da US 498 presenta, infatti spesse
incrostazioni da alimenti sul fondo lnterno,
testimoniando quindi I’utilizzo di una forma
con tali caratteristiche dimensionali.

Tl trattamento dclla superficic interna di tutte
le pentole di piccole dimensione & del tipo a
“millerighe™, costituita cioé da una serie con-
tinua di linee di tornio piuttosto fini, che in
alcuni casi coprono anche I'orlo interno. La
superficie esterna & resa con scanalature ad
arco di cerchio con apici pitt 0 meno appuntiti
oppure risulta lisciata. Lo spessore delle pareti
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LAPIETRA OLLARE

¢ compreso tra 0,5/0,6 ¢ 0,7/0,8 cm con un
sistematico aumento dei valori avvicinandosi
al fondo.

Contenitori di questo tipo sono attestati sia
in contesti altomedievali sia nei secoli centrali
del )ﬁedioevo; la cliscriminalt_e sembra essere
il tipo di fondo adottato: sempre pari negli
cscmplari pit antichi ¢ costantemente concavo
(o, dall’esterno,convesso) o gradinati in quelli
pitl tardi usati a sospensione sul fuoco®. La
modifica sostanziale si & verificata nel tipo
di cottura che probabilmente passa dal tipo
a riverbero alla sospensione del contenitore
direttamente sopra la fiamma. Questo ¢ valido
per tutte le categorie dimensionali descritte,
tanto piu per quelle con misure maggiori dove
spesso sono documentate tracce della presenza
di fascc metalliche.

Pentole di forma simile sono ad esempio
presenti a Monte Barro (ALBERTI 2001, tav.

~ XILVI, 2, 7 (cloritoscisti), p. 388 ¢ fav. XLVII, 5§

—

(talcoscisti), p. 389) e a Brescia (ALBERTI 1999,

~"tav. CIX, 1, p. 625) in contesti rispettivamente

di VI e di VI-VIIT sec. Nel caso di S. Giulia di
Brescia il fondo & sempre pari e lo spessore delle
pareti piuttosto alto; ugualmente per le restitu-
zioni del Barro le numerose pentole di piccole
dimensioni, con diametri del fondo compresi
tra 12 e 15 cm, presentano quasi sempre un
fondo pari, apodo o con piede poco pronun-
ciato. Contenitori di piccole dimensioni con
fondo esterno convesso sono attestati nelle fasi
medievali di MilanoyMM3)(BoLLa 1991, tav.

, € —CLXIl, 54,57, 59) e nel sito fortificato di Pellio

Intclvi (CO) databilc tra X ¢ XT scc. (ARsTAN,
- Cammr, UsoLpr 2000, tav. 111, 7, p. 147)

Pentole di medie dimensioni (tav._]i 8-9;
tav. M, 1-7)

Contenitori di forma aperta, parete a profilo
cilindrico o leggermente tronco-conico, fondo
sempre concavoyle dimensioni attestate sono
compresc tra 15 ¢ 22 cm per i diametri dei fon-
dietra 16 € 22 cm per i diametri dei bordi.
Il trattamento superficiale anche per i con-
tenitori di queste dimensioni risulta sempre
all’interno il “millerighe”, mentre Iesterno ¢
reso con scanalature ad arco di cerchio oppure
con gradini rovesciati.

b ]

13

I S
{Maragum 2005, P - 1 74 1
* Confronti con esemplari di stessa cronolegia tra le attestaziom di Piadena (CR)} MaraguTi 2005, p. 183,

Anche per questi contenitori & certo 'uso
per la cottura degli alimenti, viste le tracce di
fumigazione su molti degli esemplari docu-
mentati. E perd interessante I’attestazione di
quattro esemplari che presentano sul bordo
arrotondato una specie di versatoio, costituito
semplicemente da un evidente incavo praticato
lungo Porlo, non in rottura dello stesso ma ar-
rotondato e levigato sulla superficie. Potrebbe
trattarsi del punto in cui veniva convogliato il
liquido contenuto per essere versato nel con-
tenitore da portata.

Pentole di grandi dimensioni (tav. H, 8;
tav. W, 1-4)

Contenitori di forma apertdy parctc a profilo
cilindrico o leggermente tronco-conico, fondo

v

b B

X

dall’esterno-convesso; le dimensioni attestate — COMmear/e/”

sono comprese tra 23 e 30 cm per il diametro
dell’orlo e tra 23 e 28¥per quello del fondo.

Il tractamento della superficie interna & sempre
a fitte scanalature, lcggcrc,}(ﬁin alcuni casi con
fascia liscia sotto lorlo; la‘superficie esterna &
invece resa con il tornio a scanalature ad arco
di cerchio, in alcuni esemplari piuttosto stret-
to (0,4/0,5 cm)*, a riscghc rovesciate, oppurc
semplicemente lisciatd. Lo spessore delle pareti
& compreso tra 0,6/0,7 e 0,9/1 cm.

La pentola di grandi dimensioni nel servizio
da cucina in pietra ollare risulta caratteristica
delle produzioni piuttosto tarde; a partire dal
X sec. infatti ¢ una forma sempre pili attestata
che assume rilevanza cronologica per la seria-
zione tipologica dei lavezzi. Anche in questo
caso ¢ certo ’uso sul fuoco per la cottura di
liquidi ¢ semi-liquidi.

Alcune di queste pentole presentano sulla
superficie esterna il segno lasciato da fasce in
metallo utilizzate per la sospensione sul fuoco
dello stesso contenitore. Sono una ventina le
impronte documentate su altrettanti esemplari
e si riferiscono quasi sempre a pentole con
diamctro dcll’orlo compreso tra 23 ¢ 28 cm,
mentre in un paio di casi si tratta di pentole di
medie dimensioni (diametro orlo 19 ¢m) € in
un caso di piccole dimcensioni (diamctro orlo
13 cm). Tali tracce sono rese dalla superficie
pulita, e quindi piu chiara, della parete che &
stata coperta dalla fascia in metallo rispetto al
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tav. 3

resto della superficie completamente ricoperta
dal nero del fumo. Sulla base di questa evidenza
la fascia correva parallela poco sotto il bordo
e incrociava un’altra fascia perpendicolare
che arrivava fino sopra il bordo e che doveva
scrvire per legare ¢ sospendere il contenitore
ad una catenella.

Il confronto pid stringente con manufatti in
pictra ollarc simili ¢ dato dalle restituzioni di
lavezzi dallo scavo di Piazza Duomo a Milano
(MM3-PD1). La fase VI del contesto analizza-
to, datata tra X e XV sec., si caratterizza per
la presenza di pentole di medie e soprattutto
grandi dimensioni. I tipi 10 e 11.3 (BoLra

i ._.1921’ tav. CLIX, 50; CLXI, 52; CLXIII_,_ﬁﬁ_),_

datati 'uno all’XT scc. ¢ Paltro tra X ¢ XIII,
con punte di presenza in livelli di XII sec.,
sono confrontabili con le pentole di grandi

(Borra 1991,p.20). —  ~

dimensioni di S. Agata, cosi come\/esemplari
simili provenienti da altri scavi milanesi, in
contesti altomedievali e medievali LA
1987, tav. XII, tipo XII, 56-60, p. 166). An-
ch’esse presentano una superficie interna a fitte
scanalaturc c un trattamento csterno simile o
con scanalature ad arco di cerchio; nello stesso
modo non presentano mai listelli o cordoli
sulla parcte csterna ¢ non sono mai associati
icoperchi,che a S. Agata come a Milano sono
totalmente assenti in questa fase. Riguardo
all’assenza dei coperchi & stato ipotizzato che
questo fatto possa indicare la progressiva
standardizzazione delle dimensioni dei pani di
pietra estratti per la tornitura con la rinuncia
all’cstrazionc di blocchi di pictra di altezza
ridotta utilizzati per la produzione di coperchi

¥ Quesd contenitori trovano confronti in attestazioni coeve 2 Nogara (VR): SAGGIORO et al. 2001, fav. 4, pp. 485-
486; in fasi leggermente anteriori a S. Tome di Carvico (BG): Maracutr, ZaNE 2000, pp. 411-422, tav. 11, 1; in contesto
basso medievale dal battistero di Incino-Erba (CO): Gerichi, NosiLe DE Agostini 2001, PO1, PO4, pp. 194-198; in fasi
medicvali dalla Rocca di Mancrba (BS): MataguTt, ZanE 1999, taw TMT, 1, pp. 471-472; pentole di grandi dimensioni, con
stesse caratteristiche dimensionali ¢ la presenza di fasce in metallo sono state rinvenute in contesti forlivesi, datati perd ad

epoca basso medievale: GELIcHI 1987, fav. 111, 1-2, p. 211.
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La standardizzazione delle forme e I’aumento
nelle dimensioni € caratterizzante anche per le
restituzioni in pietra ollare delle fasi medievali
di S. Giulia di Brescia. I lavezzi analizzati a
Brescia si distinguono perd per la presenza di
un listello o cordolo, spesso a sezione quadrata,
posizionato poco sotto ’orlo sulla parete ester-
na dcl pezzo probabilmente per Pappoggio del
coperchio (ALBERTI 1999, tipo 6, tav. CXIII,

— 4-5; tav. CXIV, 1-3). Stesse caratteristiche sono

Tilevabili per 7 medesima tipologia rinvenuta
a Pellio Intelvi (CO) (ArsraN, Caimi, UBOLDI

TR 2 -2000, tav. 111, 1, p. 147).

Fondi -

Il gran numero di fondi, quasi tutti misurabili,
ha permesso di creare una prima tipologia di
piedi relativi ai fondi gradinati o semplicemen-
te dall’esterno convesso. I tipi documentati
sono solo due ¢ si ripetono sempre uguali nelle
diverse misure delle pentole schedate.

Il primo tipo regolare, squadrato, crea un ango-

RETO =10 all’incirca ;ettgngolo con la parete a profilo

cilindrico o leggerment€ troncoconico; il secon-
do tipo, rientrante, & caratterizzato da solcature
continuc fino all’attacco con il fondo.

Paret:

L’alta quantita di pareti ridotte a piccole e pic-
colissime porzioni ha reso difficoltoso il loro
assemblaggio con gli esemplari individuati.
Per questo motivo il loro numero, anche se
approssimativo, ¢ stato preso in considerazione
nel conteggio dei frammenti ma non in quello
degli esemplari.
Dal punto di vista del trattamento delle super-
fici, unico dato desumibile, i tipi attestati sono
gli stessi gia visti per gh esemplan sopra esposti.
La stragrande maggioranza presenta una resa a
“millerighe” o a fitte scanalature sulla superficie
intcrna ¢ una lisciatura csterna; molto numerosi
anche i pezzi con scanalature esterne ad arco di
cerchio, mentre un solo esemplare ha un esterno
a cordoni lcggeri, un altro a cordoni con apici
piani ed un altro ancora con apici squadrati.

La pietra ollare nei contesti dell’abitato

Oltre il 47% dei frammenti di lavezzi provie-
ne da contesti estranei all’abitato del castello
medievale: il 27% (355 frgg.) & relativo alle
restituzioni della US 4 appartenente all’ultima
fase di frequentazione dell’area indagata (ara-
ture di epoca moderna che hanno intaccaro il
deposito archeologico sottostante); 1'11% (146
frgg.) & stato recuperato dagli splateamenti dei
fossati; il 9% circa riguarda invece lo scavo del
x)ssato V (122 frgg.).
La pietra ollare recuperata nella stratigrafia
interna alle strutture scavate nel sito corrispon-
de solo al 13% circa del totale dei frammenti
recupcrati (circa 170 frgg./120 css.), mentre
il 3,6% (48 frgg.) & relativo alle aree esterne
dell’abitato (cortili) e solo I'1,2% (16 frgg.) &
riferibile all’abitato sul terrapieno.
Riguardo ai contesti di recupero interni alle
capanne, € frgg sono relativi a quattro foco-
lari: due nellaﬁtruttura 6(US1030eUS1084), -
uno nellastruttura 4 (US 1108) e un altro nella
‘struttura 7 (US 1126). Altri contenitori sono
stati raccolti in piani d’uso interni (US 655 di
cdificio 2), in strati ricchi di cenere ¢ carbone
US 767 di edificio 2, US 1040 di gdificio 5; |
1053 e 1107 di edlﬁuo 4) e in livelli caratte-
rizzati dalla presenza di argilla congot a(UU
1056, 1068 ¢ 1087 di edificio 4). Tutti contesti
di frequentazmne quindi, legati all’attivita
d’uso del fuoco, sia direttamente per cucinare,
sia come strati creati dal livellamento dell’accu-
mulo di cenere e residui del fuoco stesso.
Infine dal riempimento della buca US 407 (US

_408), rclativa allc fasi di frequentazione dclla
Jtruttura 3, sono stati recuperati 22 frgg/17 X

ess. Dallo scarico delle abitazioni, rappresentato
dalla grande buca US 528 (riempimento US 442)
i lavezzi ammontano a ben 71 frgg./63 ess.

La suddivisione degli esemplari recuperati nella
stratigrafia delle diverse strutture & la seguente:
Struttura 1 (solo negli strati di distruzionc): 3
frgg. /%ss Struttura 2: 26 frgg./12 ess.; Strut-
tura 3: 31 frgg /16 ess.; Struttura 4: 55 frgg 127
ess.; Struttura 5: 34 frg;g./‘l 8 css.; Struttura 6:
17 frgg./12 ess.; Struttura 7: 20 frgg./7 ess.
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